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SPECIFIKACE
UPLET Jemny polyesterovy/uhlikovy dplet je antistaticky a vodivy

(mérmy odpor R=3,9.106 ). Uplet poskytuje kvalitni ochra-

nu proti elektrostatickjm wybojim. Jemnd plefend tkanina

snizuje poceni a podklad je mozné prt. %
JEMNOST PODKLADU  Jemny 13
VELIKOSTI S/6,M/7,1/8,X/9
CHARAKTERISTIKY Ochranné rukavice proti negistotdm s odolnosti proti elekt-

rostatickym vybojim. Antistatické vlasiosti.

-

TECHNICKY LIST A NAVOD K POUZIT

OCHRANA Protrzeni a proti elektrostatickjm vybojim

POUZITI Automobilovy primysl, elekironika a telekomunikace, mon-
1z, jemnd prdce, montdZ a manipulace s dily citlivymi na
statickou elekifinu, laboratorni prdce, elekirostatické ndtéry,
jemnd prdce, dokoncovaci prdce, prdce v oblasti ESD

HODNOCENI (STRANA DLANE)
ProdySnost | | | | | |

Mgkkost dpletu | | | | | |

Urovedi komfortu noseni | | | | | |

MECHANICKA OCHRANA

Odolnost profi odéru (cykly) [ 100 | s00 | 2000 | 8000 |

Na zdkladg poctu cykld potfebnych k prodFent vzorku rukavice

Odolnost proti profezu (index) [ 12 | 25 | 50 | 100 | 200 |

Na zdkladg poctu cykld noze potfebnych k profezu vzorku konstantni rychlosti

Odolnost profi protrzeni (Newton) [0 ] 5] 5 | 75 |
Na zdkladg velikosti sily potiebné k pretrZent vzorku

Odolnost proti propichnuti (Newton) [ 20 | e [ 100 | 150 |
Na zdkladé velikosti sily potiebné k prorazent vzorku hrotem standardni velikosti

Odolnost profi prefezdni (Newfon) [2 s [w][B][2]n]
TDM odolnost profi piefezdni dle EN 388:2016 150 13997

VNITRNI ELEKTRICKY ODPOR

Odolnost profi vnitfnimu elektrickému odporu (Ohm): 0,47 x 10° Q

ESD

Rukavice spliuji poZadavky normy CSN EN 61340-5-1 , Elektrostatika”. Obecné o zname-
nd, 7e je mozné tento vjrobek pouZivat v EPA prostorech pfi prdci s elektrostaticky citlivym
materidlem, ktery md ESD citlivost minimdlng 100V. Pfi konstrukci a vyrobé tohato vyrobku
jsou pouZivdny materidly chrdnici pred ESD.

PARAMETR MERICI JEDNOTKA ~ ZJISTENA HODNOTA
Q 7,0x10°
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BALICi DETAILY

Velikost kartonu Baleni . e . o L
Velikost Objem karlonu sednotlvého Potet pdrd Potet pdrd (drovy kd (drovy kod
Hmotnost karfony iy v balitku v kartonu 1 pdr karton
46x25x33 m
S/6 0,038 m* ANO 12 240
57 kg 811 594182 288841 811 594182 288858
46x25x33 m
m/7 0,038 m? ANO 12 240
59k g8l 594182 " 288865 8" 504182 " 288872
46x25x33 m
L/8 0,038 m? ANO 12 240
6,3kg 81" 504182 I 288889 8" 504182 I 288896
46x25x33 m
XL/9 0,038 m? ANO 12 240
6,7 kg 8" 594182 288902 81 594182 288919
SKLADOVANI

Vijrobky by mély byt skladovdny v suchych a dobfe vétranych prostordch. Prilisnd vihkost vzduchu, teplota nebo intenzivni svétlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vznikld poskozeni
dodavatel nerud.

DOPORUCENI VYROBCE

Uzivejte rukavice dle vyhodnocenych rizik, podle prislusnych norem. Obsah piislusnych norem Vém na pozddani poskytne autorizovany distributor znacek AERO a WORKSHOP.

c Inatka shody s harmonizovanymi evropskymi normami CAT. II. Rukavice pro
car.n rdc a ochranu pied stfednimi riziky, napf. u rukavic pro vseobecnou mo-
nipulaci se vyZaduje, aby dobrd ochrana proti profezu, propichnuti a odéru
podléhala nezdvislému testovdni a aby byla certifikovdna dfednim orgdnem.

E[ﬂ Piktogramy vlevo indikuji, Ze si uZivatel musi pied pouZitim rukavic proist
informatni letdk (v kazdém baleni).

www.aero-gloves.com
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